przy Zespole Szkdt Ponadgimnazjalnych im. Kazimierza
BIURO PROJEKTOWO - DORADCZE Wielkiego w Kruszwicy

OPIS TECHNICZNY
DO ANEKSU PROJEKTU:
PRZEBUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO
przy Zespole Szkot Ponadgimnazjalnych im. Kazimier  za Wielkiego w Kruszwicy
DOTYCZACY NAWIERZCHNI PLYTY BOISKA

Dane ogéine

1.1 Adres obiektu:
Zespot Szkot Ponadgimnazjalnych im. Kazimierza Wielkiego w Kruszwicy
ul. Kujawska 20, 88-150 Kruszwica
149/8 149/9, obreb V, Kruszwica, wojewodztwo kujawsko - pomorskie.

1.2 Inwestor:
Powiat Inowroctawski
ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36/38, 88-100 Inowroctaw

13 Jednostka projektowa:
Zaktad Inzynierii Srodowiska
ul. Armii Krajowej 12/18, 88-100 Inowroctaw

2. opis rozwigzan konstrukcyjno — materialowych

Specyfikacja warstw
Projektuje sie nawierzchnie sportowag, dwuwarstwowg, instalowang na miejscu budowy — na
istniejgcej podbudowie betonowej. System ,PORPLASTIC 2S game + track” lub rownowazny.
Linie malowane farbami poliuretanowymi metodg natrysku.
Przed przystgpieniem do robot nalezy oceni¢ nieréwnosci istniejgcej ptyty boiska w celu
okreslenia ilosci - podbudowy elastycznej ET przy zatozeniu minimalnej grubosci 35mm.
uktad warstw:
- warstwa gérna nawierzchni grubosé ok. 7. mm

granulat gumowy potgczony PUR

granulat EPDM ceglastoczerwony 1/3,5 mm

poliuretan bezbarwny
- warstwa dolna nawierzchni_grubos¢ ok. 7 mm

granulat gumowy potgczony PUR

granulat SBR czarny, 2/4 mm

poliuretan bezbarwny
- podbudowa elastyczna ET — min. 35mm
- praimer
- Istniejgca ptyta boiska
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Nawierzchnia powinna mie¢ parametry nie gorsze niz opisane w tabeli
(wg wedtug normy DIN V 18035-6:2004-10):

Odksztalcenie standardowe pionowe (StV)

w 00C|1,73mm

w230C | 1,91 mm

w40 0C | 2,09 mm
Redukcja sity (KA)

w 00C |47,9%

w 23 oC | 50,5 %

w40 0C | 53,4 %
Wzgledna odpornosé na zuzycie (rV) 7,8
Przepuszczalnos¢ dla wody (k*) 0,23 cm/s
Poslizg (GR) na sucho: 0,76

na mokro: 0,55

Odpornosé na kolce (Sp) Klasa | — Il
Odksztalcenie trwate (RE) 0,58 mm
Wytrzymatos¢
-rozcigganie 0z = 0,47 N/mm2
-wydluzenie 0B = 66%
Wymagania srodowiskowe spetnione

Wymagania dla nawierzchni poliuretanowej

-Badania na zgodnos$¢ z normg PN-EN 14877:2008, lub aprobata techniczna ITB,

lub rekomendacja techniczna ITB Ilub wynik badah specjalistycznego laboratorium
badajgcego nawierzchnie sportowe np. Labosport,

-Certyfikat IAAF,

-Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta,

-Atest PZH dla ofiarowanej nawierzchni,

-Autoryzacja w oryginale producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona

dla wykonawcy na realizowang inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej
przez producenta na tg nawierzchnie,

-Badania na bezpieczenstwo ekologiczne nawierzchni.

Nalezy zapewni¢ 0,5% spadek poprzeczny i podtuzny piyty boiska.
Plyte boiska nalezy ograniczyé typowym obrzezem betonowym o wymiarze
8x30x 100cm na tawie betonowej. Obrzeze pokry¢ poliuretanem.




